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Wzornik tkanin
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BARBAT
Test Martindale: 40 000 cykli
Odporność kolorów na światło: 3-5
Odporność kolorów na pocieranie:
na sucho 4/5, na mokro 3
Pilling: test (skale 1/5) 4/5

Kompozycja włókien: 
41% akryl, 38% poliester, 21% bawełna
Gramatura: 762 g/m2 ± 5%
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HEKLA
Test Martindale: 30 000 cykli
Odporność kolorów na światło: 4/5
Odporność kolorów na pocieranie:
na sucho 4, na mokro 3
Pilling: test (skale 1/5) ≥ 4

Kompozycja włókien: 
65% akryl, 35% poliester
Gramatura: 870 g/m2 ± 5%

cHUCM_
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