ZASADY UZYTKOWANIA MEBLI
Powierzenie montazu mebli doswiadczonym fachowcom pozwala uniknaé¢ wielu przykrych niespodzianek jakie moga towarzyszy¢ probom montazu wykonywanym samodzielnie lub przez
niedoswiadczonych instalatoréw. Prawidiowy montaz zalezy w duzej mierze od znajomosci technologii wykonania mebli oraz konkretnych rozwigzarn technicznych! Dokonywanie samodzielnych
przerdbek czy modyfikacji moze prowadzi¢ do trwatych uszkodzen mebili, ktére nie sg w takim przypadku objete gwarancja.

I. ZASADY UZYTKOWANIA MEBLI LAKIEROWANYCH / LAMINOWANCYH

Do lakierowania mebli uzywamy wytacznie najlepszej jakosci lakierdw,

charakteryzujgcych sie odpowiednia twardoscia i odpornoscia na

uszkodzenia. Nalezy jednak pamietac, ze zaden lakier nie jest odporny na

uszkodzenia mechaniczne.

W szczegdlnosci nalezy unikaé:

1. narazania elementdéw lakierowanych na kontakt z wilgociag i goraca
para wodna

2. uzywania do czyszczenia acetonu, amoniaku, alkoholu oraz innych
silnych lub rysujacych srodkdw czyszczacych

3. uzywania do czyszczenia ostrych szczotek, ggbek czy szmatek

gotowania bez wigczonego wyciagu w okapie kuchennym

narazania elementéw lakierowanych na dtugotrwate dziatanie

promieni stonecznych. Moze to doprowadzi¢ do zmiany barwy

elementéw lakierowanych

Czyszczenie:

1. Meble nalezy czysci lekko wilgotng miekka tkaning z mikrofibry, po
czym nalezy powierzchnie czyszczone wytrze¢ do sucha

2. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powtok
lakierniczych spowodowanych uzyciem srodkéw chemicznych.
Dopuszcza sie stosowanie srodkow czyszczacych dostepnych w
handlu, pod warunkiem ich wczesniejszego sprawdzenia na
powtokach lakierniczych w miejscach niewidocznych

3. Elementy szklane czysci¢ od strony malowanej srodkami do mycia
szyb nie zawierajgacymi rozpuszczalnikéw oraz alkoholi

Il. ZASADY UZYTKOWANIA LAKIEROWANYCH/OLEJOWANYCH MEBLI
FORNIROWANYCH/ Z NATURALNEGO DRZEWA

Drewno jest materiatem naturalnym, ktérego barwa i uktad stojow s3a
uzaleznione od wielu czynnikéw, dlatego moga wystepowacé réznice w
fakturze i barwie elementéw co nie stanowi wady produktu. W produkcji
elementéw drewnianych stosujemy niezmechanizowane technologie
wykonawcze, takie jak reczne lakierowanie i szlifowanie. Specyfika pracy
recznej powoduje, ze moga wystapi¢ niejednorodnosci powierzchni, ktore
nie stanowig wady produktu i nie wptywaja na jego funkcjonalnos¢ oraz
trwato$é. Do lakierowania/olejowania mebli uzywamy wytgcznie najlepszej
jakosci lakieréw/olejéw, charakteryzujgcych sie odpowiednig twardoscig i
odpornoscia. Nalezy pamietac, ze zaden lakier ani olej nie jest odporny na
uszkodzenia mechaniczne. Uszkodzenia powtoki lakierowanej (rysy,
przetarcia, plamy) spowodowane detergentami, zmiana glosdw
powierzchni — wyswiecenie, odbicia. Elementy drewniane moga w trakcie
eksploatacji ujawniac niewielkie zmiany w ksztatcie i wymiarach wywotane
specyficznymi warunkami eksploatacji (wilgotnosé, réznice temperatur,
osSwietlenie etc.) oraz naturalnymi wtasciwosciami materiatéw uzytych do
produkcji. Takie zmiany nie stanowig wady produktu i nie wptywaja na
jego trwatosé i funkcjonalnosé.

W szczegdlnosci nalezy unikaé:
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1. narazania elementéw fornirowanych na kontakt z wilgocia i goraca
parg wodna

2. uzywania do czyszczenia acetonu, amoniaku, alkoholu oraz innych
silnych lub rysujacych srodkdw, czyszczacych oraz ostrych szczotek,
gabek czy szmatek

3. gotowania bez wigczonego wyciggu w okapie kuchennym

4. narazania elementow fornirowanych/ drewnianych na dtugotrwate
dziatanie promieni stonecznych. Moze to doprowadzi¢ do zmiany
barwy.

5. nalezy uzywac miekkiej szmatki oraz specjalnych preparatow
przeznaczonych do czyszczenia elementdw z drewna lakierowanego.

6. Meble nalezy przechowywac i uzytkowac¢ w pomieszczeniach, w
ktérych temperatura wynosi od 18°C do 30°C, a wilgotnos¢ powietrza
zawiera sie w przedziale 50-70%.

7. Meble musza by¢ ustawione na wypoziomowanej posadzce.
Przenoszenie mebli w stanie ztozonym wymaga podniesienia ich z
poditoza.

8. Nie nalezy ustawia¢ mebli w odlegtosci mniejszej niz Tm od zrédet
ciepta (grzejniki, kominki, piece).

9. Niewyszlifowanej porcelany, ostrych przedmiotow, ktére moga
powodowac zarysowania lub przetarcia.

10. Detergentdw, ktére mogag powodowac zmiane powierzchni (gtownie
dotyczy lakieru matowego i pétmatowego oraz powierzchni
olejowanych).

1. Miejscowego intensywnego czyszczenia powierzchni mogacego
spowodowac zmiane struktury (poziom potysku).

12. Podtoze, na ktérym stoi mebel, musi by¢ suche

13. Nie nalezy ustawia¢ mebli przy silnej wentylacji

Czyszczenie:

1. Meble nalezy czysci lekko wilgotna miekka tkaning z mikrofibry, po
czym nalezy powierzchnie czyszczone wytrzec do sucha

2. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powitok
lakierniczych spowodowanych uzyciem srodkdéw chemicznych.
Dopuszcza sie stosowanie srodkow czyszczacych dostepnych w
handlu, pod warunkiem ich wczesniejszego sprawdzenia na
powtokach lakierniczych w miejscach niewidocznych

1ll. ZASADY UZYTKOWANIA MEBLI TAPICEROWANYCH

1. Meble tapicerowane powinny byc¢ uzytkowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

2. Przy rozpakowaniu nie nalezy uzywac ostrych narzedzi, gdyz moze to
spowodowac uszkodzenie obicia mebla.

3. W wyniku transportu po rozpakowaniu moga wystapic¢ nieregularne
fatdy i zagniecenia obicia. Cofniecie efektu nastepuje w kilka dni po
rozpakowaniu. Przyspieszenie procesu ksztattowania mozna uzyskac
poprzez reczne uformowanie poduch.

4. Wszystkie elementy z naturalnym pierzem i z ekopuchem
(wypetnienie sztuczne) odksztatcaja sie w krétkim czasie (pierze jest
napowietrzone) i wymagana jest pielegnacja poprzez strzepywanie

5. Wypetnienie naturalne ma ostre koncowki pidr i moze wydostawac sie
na zewnatrz chociaz znajduje sie w pokrowcu na pierze.

6. Podczas korzystania z mebli moze by¢ styszalny szelest pierza przy
dotknieciu sie z pokrowcem na pierze.

7. Osoby uczulone na pierze nie powinny korzysta¢ z mebli z naturalnym
wypetnieniem.

8. Podczas przenoszenia mebla nie nalezy trzymac za obicie lub jego
luzne elementy (poduchy), gdyz moze to spowodowac nieodwracalne
odksztatcenia.

9. Mebli tapicerowanych nie nalezy stawia¢ w niewielkiej odlegtosci od
czynnych zrédet ciepta takich jak grzejniki, kuchenki, piece.

10. Meble nalezy chronic przed szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych. Nie nalezy przekracza¢ 70% wilgotnosci powietrza.

1. W przypadku elementow funkcyjnych wymagane jest réwne
ustawienie (wypoziomowanie) mebli.

PLAMY | ICH USUWANIE
Plamy sg zabrudzeniami, ktére poprzez uzytkowanie lub wptyw otoczenia,
dostaty sie na pewna mniej lub bardziej ograniczong powierzchnie
materiatu tekstylnego. Rodzaj i skiad plam bywa bardzo rdézny.
Wystepujace plamy rzadko skfadaja sie z jednorodnej substancji.
Najczesciej chodzi o mieszanine réznych sktadowych, ktére musza zostac
usuniete przez odpowiednie srodki odplamiajace. Dlatego bardzo czesto
do usuniecia jednej plamy musi czesto zosta¢ zastosowanych wiele
roznych odplamiaczy jeden po drugim. Wazne jest wiec, aby przystepujac
do usuwania plam z tkaniny ustali¢ uprzednio rodzaj substancji , z jakigj
powstata plama oraz z jakiego surowca jest wykonany materiat. Pozwoli to
zastosowac takie srodki, ktdére usuna plame, a nie zniszcza tkaniny.

Kilka rad pozwalajacych tatwo i skutecznie usunaé plamy z tkanin

1. Sprébuj usunac plamy od razu gdy sie pojawia.

2. Uzyj chtonacej sciereczki, wycierajac plame kolistymi ruchami w
kierunku od zewnatrz do srodka. Nie wcieraj.

3. W wypadku plam ttustych lub mokrych uzyj najpierw bibuty, a
nastepnie czystej, wilgotnej i delikatnej gabki by szybko wchtonaé
plame. Nastepnie czys¢ letnig woda i neutralnym srodkiem
czyszczacym do prania recznego, wyptukujac mydto czystg woda.
Woytrzyj sciereczka i pozostaw do osuszenia w temperaturze
pokojowe;j.

4. W wypadku zaschnietych plam usun tepym narzedziem np. tyzka
nadmiar substancji brudzacej, a nastepnie postepuj zgodnie ze
wskazdwkami zawartymi w punkcie 3.

5. Nierozciggaj i nie szarp tkaniny.

6. Uzywajac rozpuszczalnika nie naktadaj go bezposrednio na plame,
uzyj czystej sciereczki lub natéz poczatkowo na niewidoczng czesé
sofy.

7. Uzywajac odplamiacza usun wszelkie pozostatosci czysta sciereczka i
miekka szczotka, zawsze szczotkujac z wiosem.

8. Nigdy nie siadaj na tapicerowanym meblu dopdki pokrycie nie jest
zupetnie suche.

9. Po wysuszeniu wyczys¢ mebel na najnizszej mocy odkurzacza przy
uzyciu koncowki do czyszczenia mebili.

IV. ZASADY CZYSZCZENIA | KONSERWACJI SKOR

1. Skoéry nalezy utrzymywac w czystosci. Pory skéry chronié przed
kurzem, zakurzenie usuwac suchg, miekka sciereczka.

2. Pltynne zbrudzenia usuwacé natychmiast poprzez osuszenie dobrze
wchtaniajaca Sciereczka.

3. Zabrudzenia o konsystencji statej ostroznie usuwac tepym ptaskim
nozem lub tyzka.

4. W wypadku wystapienia zabrudzenia, plam z napojow, pokarmaw,
stodyczy, kosmetykow, krwi, btota itp. moze sie okazac, ze usuniecie
ich nie bedzie mozliwe.

5. Regularne czyszczenie i konserwacja (2-4 razy w roku) skor
meblowych zapobiega powstawaniu zabrudzen oraz znacznie
przedtuza ich zywotnos¢. Wskazane jest dokonanie pierwszego
zabiegu konserwujacego od razu po zakupie mebla. Dopuszcza sie
stosowanie srodkéw czyszczacych dostepnych w handlu, pod
warunkiem ich wczesniejszego sprawdzenia na powtokach
lakierniczych w miejscach niewidocznych

nobonobo’



